






              

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº22093462 LDT 
 Fl. 1/1  

 

Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  integralmente, 

reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
PL-104 -Rev.01 

 
 

 

 

 

       Empresa Interessada: CRISTAL TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 
                                          Rua: Icó, 370 – Cidade Industrial Satélite – Guarulhos / SP. 

     
 

Pedido de Ensaio:       13.470 

 

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTAS PARA  

                                    DEMARCAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL         
 

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 
 

FABRICANTE:.........................................:  Cristal 
              

QUANTIDADE DE AMOSTRA............:    01 Amostra  
 

DATA/INSPEÇÃO...................................:  10/06/2022 -  Entregue no Laboratório 
 

QUANTIDADE DO LOTE......................:  01 Amostra 
 

NÚMERO DO LOTE...............................:  680305 
 

MARCA....................................................:  Strata 
 

METODOLOGIA APLICADA................: Conforme Especificação Técnica do Cliente – Do Cliente 
 

 

RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

 

 

Parâmetros 
 

Valores Especificados 
 

Valores Encontrados 
 

Determinação da massa específica, g/cm
3
 0,805 – 0,880 0,872 

Faixa de Destilação, ºC 105 - 117 114 
 

Composição Química 
 

Hidrocarbonetos de rápida evaporação 
 

Hidrocarbonetos de rápida evaporação 
 

Aspecto 
 

Líquido límpido e isento de impurezas 
 

Líquido límpido e isento de impurezas 

Benzeno Ausência Ausência 
 

 

LAUDO 

A amostra ensaiada atende a Especificação Técnica do Cliente, quanto aos  parâmetros ensaiados. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00 

2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de ( 25 ± 3 )ºC e umidade relativa de ( 60 ± 10 ) % 
Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratório e não é valido para quantidade ou lote 

 
  

 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.                                                                                          

Emissão do Relatório: Mairiporã, 05 de Setembro  de 2022. 
 
 

   

 

 

                                                                                                                                        Signatário Autorizado      

MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:087270
14843

Assinado de forma digital 
por MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:08727014843 
Dados: 2022.09.15 12:15:55 
-03'00'



 

 

                                       RELÁTORIO DE ENSAIO Nº 22093460 LDT 
  Fl.1/1 

Empresa Interessada:  CRISTAL TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 
                                    Rua: Icó, 370 – Cidade Industrial Satélite – Guarulhos / SP. 
 

Pedido de Ensaio:       13.470 
 

 

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE  

                                      METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE 
 

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 

RESULTADOS ENCONTRADOS 
 

Parâmetros Valores Especificados Valores Encontrados 

Consistência ( UK ) 85 - 100 95 

Estabilidade na armazenagem-UK 10 máximo 7 

Matéria não Volátil,% em massa 70 mínimo 71,55 

Cromato de Chumbo (PbCrO4), % massa no pigmento. 10 mínimo 11,02 

Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos. 15 máximo 14 

Resistência a Abrasão ( Litros ) 100 mínimo 104 

Massa Específica, g/cm
3
 1,45 mínimo 1,48 

 
 

Cor (Notação Munsell ) 10Y7,5/14 Tolerância 10 YR 

6,5/14 e 8,5YR7,5/14 
10YR 7,5/14 

Sangramento Ausência Ausência 

Resistência à água Inalterada Inalterada 

Resistência ao Calor Inalterada Inalterada 

Breu e Derivados Ausência Ausência 
 

Identificação do Veiculo não volátil 
Resina Metil e Butil Metacrilato 

e ausência de estireno 

 Resina Metil e Butil Metacrilato e 

ausência de estireno 
 

Resistência ao Intemperismo, 400 horas  
                                                             

         Cor- Inalterada 

Integridade-Inalterada 

Inalterada 

Inalterada 

 

LAUDO 

A amostra ensaiada  atende a Especificação  Técnica CET-ET-SH-14, quanto aos parâmetros ensaiados 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente. 

2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00 

3- Normas de referências e Apoio ABNT NBR 15438 /2020 
4- Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratório e não é valido para quantidade ou lote                                                   

 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.                                                                                          

Emissão do Relatório: Mairiporã, 05 de Setembro  de 2022. 

           
                                                                                                               

 

                 Signatário Autorizado 
 

Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  integralmente, 

reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.  
RL-101.36Rev.02 

FABRICANTE Cristal QUANTIDADE DE AMOSTRA 01 Amostra  

COR Amarela   QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra 

MARCA Strata DATA/LOCAL DA INSPEÇÃO 10/06/2022 – Entregue no Laboratório 

LOTE 580276 CÓDIGO Não Consta 

METODOLOGIA APLICADA CET-ET-SH-14 

MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:0872701
4843

Assinado de forma digital por 
MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:08727014843 
Dados: 2022.09.15 12:13:28 
-03'00'



 

                                     RELÁTORIO DE ENSAIO Nº22093461 LDT  
 Fl.1/1 

 

Empresa Interessada: CRISTAL TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 
                                    Rua: Icó, 370 – Cidade Industrial Satélite – Guarulhos / SP. 
 

Pedido de Ensaio:       13.470 
 

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE  

                                      METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE 
 

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 

 

VALORES ENCONTRADOS 
 

 

Parâmetros 
 

Valores Especificados Valores Encontrados 

Consistência (UK) 85 - 100 98 

Estabilidade na armazenagem - UK 10 máximo 4 

Matéria não volátil, % em massa 70 mínimo 72,68 

Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos 15 máximo 14 

Resistência a Abrasão (Litros) 100 mínimo 104 

Massa Específica, g/cm
3
 1,45 mínimo 1,47 

Cor (Notação Munsell) N 0,5 N 0,5 

Sangramento Ausência Ausência 

Resistência à água Inalterada Inalterada 

Resistência ao Calor Inalterada Inalterada 

Breu e Derivados Ausência Ausência 
 

  

Identificação do Veiculo não volátil 

 

Resina Metil e Butil metacrilato e 

ausência de estireno 

Resina Metil e Butil metacrilato e 

ausência de estireno 
  

Resistência ao Intemperismo, (400 horas) 
Cor – Leve Alteração 

Integridade - Inalterada  

Inalterada 

Inalterada 
* 
 

 

 
 

 

LAUDO 

A amostra ensaiada  atende a Especificação Técnica CET-ET-SH-14, quanto aos parâmetros ensaiados. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente. 

2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00 

3- Normas de referências ABNT NBR 15438/2020 
4- Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratório e não é valido para quantidade ou lote                                                   

 

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.                                                                                          

Emissão do Relatório: Mairiporã, 05 de Setembro  de 2022. 

      

                                              
                                          

                                                                                                                   Signatário Autorizado 

 
 

Os  resultados  apresentados  no  presente   documento  têm significação  restrita  e se  aplicam  somente  ao  objeto  ensaiado ou  calibrado.  A sua reprodução,  só poderá  ser  feita 

integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-101.37-Rev.00 

FABRICANTE Cristal QUANTIDADE DE AMOSTRA 01 Amostra  

COR Preta  QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra 

MARCA Strata DATA/LOCAL DA INSPEÇÃO 10/06/2022 – Entregue no Laboratório 

LOTE 580277 CÓDIGO Não Consta 

METODOLOGIA APLICADA CET-ET-SH-14 

MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:08727
014843

Assinado de forma digital 
por MARCO ANTONIO 
MARTINEZ:08727014843 
Dados: 2022.09.15 
12:14:39 -03'00'


