’ Av. Imperatriz Leopoldina, 240 - Ed. Clévis Camargo Bodini
Jardim Nova Petrépolis - Sao Bernardo do Campo
Cep 09770-271 - SP - Brasil
Tel.: (11) 2723-3500 Fax: (11) 2723.3538
www.cldconsladel.com.br - e-mail:licitacoes@consladel.com.br
ATESTADO DE FORNECIMENTO

CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA inscrita no

C.N.P.J./M.F. sob 0 n° 55.996.615/0001-01, com sede Av Imperatriz
Leopoldina, 240 — Nova Petropolis — CEP 09770-271 — Sao Bernardo/SP,
atesta para os devidos fins que a empresa VIRUM SERVICOS DE
SINALIZAGAO VIARIA EIRELI, com sede 4 Rua Barao de Itapetininga, 50 , CJ
614 — Republica — CEP 01042-902 — Sao Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J./M. F
sob o n°® 26.894.851/0001-19 e Inscrigao Estadual n® 129.227.653.115,
forneceu material conforme descrito abaixo na quantidade e especificagbes
solicitadas.

1.000 BALDES DE TINTA MONOCOMPONENTE PADRAO CET ET SH 14 NA COR
BRANCA

800 BALDES DE TINTA MONOCOMPONENTE PADRAO CET ET SH 14 NA COR
AMARELA

60 LATAS DE SOLVENTE PARA TINTA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL

300 BALDES DE TINTA PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINA METACRILICAS
PADRAO NBR 15.870 NA COR VERMELHA

Prazo de Entrega: (imediato) até’s dias.

Atestamos ainda, que-todos os materiais atenderam nossos padrées de qualidade, o
FOl pIenamente atendido e que ndo a nada que desabone esse
ecedor.

?/{O RUTORA LACOS DETETORES E ELETRONJCA LTDA

J 55'996'615/0001-01 tfo Civil das Pessoas Naturais do 38.° Sub. Vila Mafilde - Capital - SP
Bol‘.ml"onllava
C.P.FIM.F. n° 32/ 440.333-91 Tt ] v EesehaiEa,
RG: 47.918-613-7 RIBEIR(} gl docusento sem valor econonco. dou fé.
$ 2910 pd3-3 Sao Pauld) D de fevere;m ded,.gE
Eng. Aurélio Talbian Ribeiro t Testyinl ob
Gerente de Obras BUT “OLIVEIRA - Escrevenie oubstilufo

3080
; Det. Eletr. Ltda

CF

5} Selo(s): 1 Ato:Ad-(763148
CLD Constr e

I0ADE SEM GMENDAD E/OU RASURAS™

Construtora, Lagos Detetores e Eletronica Ltda



Wikdlity,

Prefeitura do Municipio de Jaguaritina

R.: Alfrede Bueno, 1235 » Centro = CEP 13820-000 # Jaguarilina/SP » Tel.: {19] 3867-9700  Fax: (19] 3867-2856

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA, sediada & Rua Alfredo Bueno, n® 1235 —
Jardim Berlim — Jaguariuna/SP — CEP 13919-140, CNPJ 46.410.866/0001-71 , atestamos para os
devidos fins, que a empresa VIRUM SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA EIRELL, com sede a
Avenida Nossa Senhora do O, 865, sala 1001 — Limao — S3o Paulo/SP — CEP 02715-000, CNPJ
26.894.851/0001-19, nos forneceu os materiais descritos abaixo:

MATERIAL QUANTIDADE NF UNID
TINTA MONOCOMPONENTE METIL METACRILATO 70
PADRAO CET ET SH 14 COR BRANCO 569 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE METIL METACRILATO 50
PADRAO CET ET SH 14 COR AMARELO 569 BALDE
TINTA MONOGOMPONENTE METIL METACRILATO 15
PADRAQC CET ET SH 14 COR VERMELHO 569 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE METIL METACRILATO 15
PADRAO CET ET SH 14 COR AZUL 569 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE METIL METACRILATO 15
PADRAO CET ET SH 14 COR PRETO 569 BALDE
SOLVENTE 50 568 LATA

Informamos ainda que o material foi entregue no prazo previsto e qualidade comprovada.

Atenciosamente.

\ \8?49 Rlcardo Cortez

ecretario de Mobilidade Urbana
RG n® 21.823.269 — CPF n® 155.810.028-86



ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVICOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa VIRUM SERVICOS DE SINALIZAGAO
VIARIA EIRELI, inscrita sob o CNPJ n°26.894.851/0001-19. Forneceu a JARDIPLAN
URBANIZACAO E PAISAGISMO LTDA, inscrito sob o CNPJ n°® 44.061.083/0001-02.

PRODUTO QUANTIDADE | UNIDADE
TINTA PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINA METACRILICAS NBR 15.870 BRANCO 210,00 BALDE
TINTA PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINA METACRILICAS NBR 15.870 VERMELHO 63,00 BALDE
TINTA PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINA METACRILICAS NBR 15.870 AMARELA 310,00 BALDE
TINTA TERMOPLASTICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL ASPERSAO NBR 13.159 BRANCO 48.000,00 KG
TINTA TERMOPLASTICA PARA SINALIZAGCAO HORIZONTAL ASPERSAO NBR 13.159 AMARELO 44.000,00 KG
TINTA TERMOPLASTICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL ASPERSAO NBR 13.159 VERMELHO 34.500,00 KG
TINTA TERMOPLASTICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EXTRUSAQ NBR 13.132 BRANCO 81.000,00 KG
TINTA TERMOPLASTICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EXTRUSAO NBR 13.132 AMARELO 56.000,00 KG
TINTA PARA SINALIZAGAO VIARIA NBR 13.699 BRANCO 2.500,00 BALDE
TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA NBR 13.699 AMARELO 2.000,00 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE CET-ET-SH-14 COR: AMARELA 330,00 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE CET-ET-SH-14 COR: BRANCA 302,00 BALDE
TINTA MONOCOMPONENTE CET-ET-SH-14 COR: PRETO 330,00 BALDE
SOLVENTE PARA TINTA SINALIZACAO VIARIA 259,00 LATA
MICRO ESFERA IIA 93.600,00 KG
MICRO ESFERA IIC 42.200,00 KG
MICRO ESFERA (B 18.650,00 KG
ADESIVO HOT 18.750,00 KG
COLA PARA TACHAO COM CATALIZADOR 18.400,00 KG
TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO 900,00 UNIDADE
TACHAO MONODIRECIONAL AMARELO COM REFLETIVO AMARELO 500,00 UNIDADE
TACHAO MONODIRECIONAL AMARELO COM REFLETIVO BRANCO 1.070,00 UNIDADE

Sao Paulo, 01 de Fevereiro de 2021.

Nome: Reginaldo Gomes
C.P.F./M.F. n° 24.825.574-5
RG n°® 202.574.358/08

«./LIO PI"ESTES, 615 - CENTRO - ITAPETININGA - SP - CEP 18200-100

__ FONE: (15) 3271-01856 - TABELIAO: FERNANDO BERSANI
: N
~
b—
A

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

sz&e * doy 4565-001
2817%15 SP -~ CEP: 18206-800
184




LENCO RELATORIO DE ENSAIO N°22093462 LDT
Fl. 1/1

CENTRO DR CONTROLE TRONOLOGIKO

Empresa Interessada: CRISTAL TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Rua: Icd, 370 — Cidade Industrial Satélite — Guarulhos / SP.

Pedido de Ensaio: 13.470

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM SOLVENTE PARA DILUICAO DE TINTAS PARA -
DEMARCAGCAO VIARIA HORIZONTAL

IndicacGes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

DE ACORDO

ISO 9001
FABRICANTE:......cccnveinencineneenennn Cristal
QUANTIDADE DE AMOSTRA............. 01 Amostra
DATA/INSPECAO........ccccocovevverenrsrnnnnn.. 10/06/2022 - Entregue no Laborat6rio
QUANTIDADE DO LOTE....................... 01 Amostra
NUMERO DO LOTE......c.cccccesvverrunnnn.s. 680305
MARCA. ..ot . Strata
METODOLOGIA APLICADA................: Conforme Especificacdo Técnica do Cliente — Do Cliente

RESULTADOS ENCONTRADOS

Parametros Valores Especificados Valores Encontrados
Determinagdo da massa especifica, glcm® 0,805 — 0,880 0,872
Faixa de Destilacdo, °C 105 - 117 114
Composigdo Quimica Hidrocarbonetos de rapida evaporacdo | Hidrocarbonetos de rapida evaporacéo
Aspecto Liguido limpido e isento de impurezas | Liquido limpido e isento de impurezas
Benzeno Auséncia Auséncia
LAUDO
A amostra ensaiada atende a Especificacdo Técnica do Cliente, guanto aos parametros ensaiados.

OUTRAS INFORMAGCOES

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de ( 25 + 3 )°C e umidade relativa de (60 £ 10) %
Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratdrio e ndo é valido para quantidade ou lote

Local e Data dos Ensaios: Mairipora, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.
Emissdo do Relatdrio: Mairipord, 05 de Setembro de 2022.

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital

por MARCO ANTONIO

MARTINEZ:087270 MARTINEZ:08727014843
Dados: 2022.09.15 12:15:55  Signatério Autorizado

1 4843 -03'00"

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 podera ser feita integralmente,

reproducdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sao Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



LENCO

CENTRO DR CONTROLE TRONOLOGKD

RELATORIO DE ENSAIO N° 22093460 LDT
Fl.1/1

Empresa Interessada: CRISTAL TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Rua: Ico, 370 — Cidade Industrial Satélite — Guarulhos / SP.

Pedido de Ensaio: 13.470

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE DE ACORDO
METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE

SISTEMA DA QUALIDADE

ISO 9001
Indicac6es fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.
FABRICANTE Cristal QUANTIDADE DE AMOSTRA | 01 Amostra
COR Amarela QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra
MARCA Strata DATA/LOCAL DA INSPECAO 10/06/2022 — Entregue no Laboratorio
LOTE 580276 CODIGO N&o Consta
METODOLOGIA APLICADA CET-ET-SH-14
RESULTADOS ENCONTRADOS
Paradmetros Valores Especificados Valores Encontrados

Consisténcia ( UK) 85 -100 95
Estabilidade na armazenagem-UK 10 méximo 7
Matéria ndo Volatil,% em massa 70 minimo 71,55
Cromato de Chumbo (PbCrO4), % massa no pigmento. 10 minimo 11,02
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos. 15 maximo 14
Resisténcia a Abraséo ( Litros) 100 minimo 104
Massa Especifica, g/cm® 1,45 minimo 1,48
Cor (Notacéo Munsell 10Y7,5/14 Tolerancia 10 YR

( ¢ ) 6,5/14 e 8,5YR7,5/14 10YR7,5/14
Sangramento Auséncia Auséncia
Resisténcia a 4gua Inalterada Inalterada
Resisténcia ao Calor Inalterada Inalterada
Breu e Derivados Auséncia Auséncia

. . . " Resina Metil e Butil Metacrilato Resina Metil e Butil Metacrilato e
Identificacdo do Veiculo ndo volatil . - . -
e auséncia de estireno auséncia de estireno

y . 4 . Cor- Inalterada Inalterada

Resisténcia ao Intemperismo, 400 horas Integridade-Inalterada Inalterada
LAUDO
A amostra ensaiada atende a Especificacdo Técnica CET-ET-SH-14, quanto aos parametros ensaiados

OUTRAS INFORMACOES
1- A amostra ndo apresentou nata ou grumos e apresentou condi¢des de facil homogeneizacdo apds a abertura do recipiente.
2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
3-  Normas de referéncias e Apoio ABNT NBR 15438 /2020
4- Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratdrio e ndo é valido para quantidade ou lote

Local e Data dos Ensaios: Mairipora, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.
Emissdo do Relatorio: Mairipord, 05 de Setembro de 2022.

MARCO ANTON |O Assinado de forma digital por

MARCO ANTONIO

MARTINEZ:08727071 MARTINEZ:08727014843

4843 %zfjg’gf 2022.09.1512:13:28 Signatério Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugdo, sé podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratdrio emitente.
RL-101.36Rev.02

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sao Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br




LENCO

CENTRO D2 CONTROLE TRONOLOGIKD
RELATORIO DE ENSAIO N°22093461 LDT
Fl.11
Empresa Interessada: CRISTAL TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Rua: Ico, 370 — Cidade Industrial Satélite — Guarulhos / SP.
Pedido de Ensaio: 13.470 wen R
Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAGCAO VIARIA A BASE DE
METILMETACRILATO MONOCOMPONENTE ISO 9001
Indicac6es fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.
FABRICANTE Cristal QUANTIDADE DE AMOSTRA | 01 Amostra
COR Preta QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra
MARCA Strata DATA/LOCAL DA INSPECAO 10/06/2022 — Entregue no Laboratorio
LOTE 580277 CODIGO N&o Consta
METODOLOGIA APLICADA CET-ET-SH-14
VALORES ENCONTRADOS
Parametros Valores Especificados Valores Encontrados
Consisténcia (UK) 85 - 100 98
Estabilidade na armazenagem - UK 10 méaximo 4
Matéria ndo volatil, % em massa 70 minimo 72,68
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos 15 maximo 14
Resisténcia a Abraséo (Litros) 100 minimo 104
Massa Especifica, g/cm® 1,45 minimo 1,47
Cor (Notacdo Munsell) N 0,5 N 0,5
Sangramento Auséncia Auséncia
Resisténcia a dgua Inalterada Inalterada
Resisténcia ao Calor Inalterada Inalterada
Breu e Derivados Auséncia Auséncia
|dentificacio do Veiculo na latil Resina Metil e Butil metacrilato e Resina Metil e Butil metacrilato e
entificacdo do Veiculo ndo volati auséncia de estireno auséncia de estireno
. . . Cor — Leve Alteracdo Inalterada
Resisténcia ao Intemperismo, (400 horas) Integridade - Inalterada Inalterada
LAUDO

A amostra ensaiada _atende a Especificacdo Técnica CET-ET-SH-14, quanto aos parametros ensaiados.

OUTRAS INFORMACOES
1- A amostra ndo apresentou nata ou grumos e apresentou condi¢des de facil homogeneizagao ap0s a abertura do recipiente.
2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
3- Normas de referéncias ABNT NBR 15438/2020
4- Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratdrio e ndo é valido para quantidade ou lote

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 10 de Junho a 01 de Setembro de 2022.
Emissdo do Relatério: Mairipora, 05 de Setembro de 2022.

Assinado de forma digital
MARCO ANTONIO pf} MARCO ANTONIO

MARTINEZ:08727 MARTINEZ:08727014843
Dados: 2022.09.15 Signatéario Autorizado
014843 12:14:39-03'00'

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproducéo, sé podera ser feita
integralmente, reproducdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizacéo do laboratério emitente.
RL-101.37-Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sao Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br




